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GEOWLOKNINY GEON - TEORIA I PRAKTYKA

GEON UNWOVEN FABRIC - THEORY AND
PRACTICE

Novita S.A. w Zielonej Gorze

wtokniny budowlane

Pierwsze przyklady stosowania materiatbw w  inzynierskich  budowlach
geotechnicznych znane sa ze starozytnodci kiedy to dwezesni budowniczowie traktow —
drog stosowali maty slomiane do stabilizacji i wzmacniania podloza. Jednak material ten
byl bardzo nietrwaly. Ulegal biodegradacji — rozkladowi pod wplywem czynnikow
srodowiska naturalnego (opady atmosferyczne).

W polowie lat 50 XX wicku francuski inzynier Vidal prowadzil proby

zbrojenia gruntu w budowlach geotechnicznych siatka miedziana. Ten material rowniez
okazal si¢ nieprzydatny ze wzgledu na wysokg cene.
Dopiero dynamiczny rozwdj chemii polimeréw (zwiazkéw ropopochodnych) i
wynalezienie surowcow takich jak poliester czy polipropylen pozwolilo na rozwaj
geotechnicznych materiatow syntetycznych do wzmacniania, stabilizacji i odwodnien
inzynierskich budowli geotechnicznych.
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Obecnie na materialy geosyntetyczne skiadajg sig :

e Folie PEHD lub PCV - potocznie zwane geomembrana

e Wiokniny polipropylenowe i poliestrowe — zwane geowldkninami
e Tkaniny polipropylenowe i poliestrowe — zwane geotkaninami

e Systemy komodrkowe z polipropylenu — zwane geokrata

e  Siatki poliestrowe i polipropylenowe — zwane geosiatkami.

Od 1984 roku NOVITA S.A. rozpoczela produkcje wioknin technicznych, réwniez
geowtoknin,

INFORMACJE PODSTAWOWE :

Wiéknina — wyréb tekstylny powstaty z cigglego strumienia wiokien polaczonych ze
soba mechanicznie ( iglowanie ), chemicznie ( klejenie ) lub termicznie.

Geowloknina — rodzaj wiokniny produkowanej z surowcéw odpornych na czynniki
biodegradujace, przeznaczona do stosowania w inzynierskich  budowlach
geotechnicznych.

GEON - iglowana geowloknina produkowana przez NOVITA S.A. z wiokien
polipropylenowych zaliczanych do grupy najtrwalszych polimeréw nie szkodliwych dla
cztowicka i srodowiska naturalnego.

GEON = wysoka i powtarzalna jako§¢ !!! ]

Wysokq jakosé naszych wyrobow potwierdzajq posiadane :
e Aprobaty Techniczne ITB
¢ Aprobaty Techniczne IBDiM
s Atest Higieniczny PZH

Zgodnie z niemieckg norma DIN 54307 geowlokniny GEON zaliczaja sie¢ do trzeciej i
czwartej ( najwyzszej ) klasy odpornosci na przebicie.
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PRZEZNACZENIE :

WLOKNINY BUDOWLANE

Geowlokniny
i,,Gazowka”
Pokrycia Dachowe wPodasfaltowka”

GEOWLOKNINY
( zastosowania 1 funkcje )

— ¥ —

Konstrukcje Powierzchnie Systemy
ziemne zbrojone drenarskie
* Wwzmacniajaca e ochrona geomembran e ochronna systemow
¢ stabilizujaca e odwadniajaca drenarskich przed
® separujaca e separujgca kolmatacjq
* odwadniajaca (zapychaniem)
o filtrujaca ® separujaca

e filtrujaca
Korzysci jakie daje stosowanie geowtdknin GEON :

Zmniejszenie ilosci prac ziemnych ( wykopy, przemieszczanie gruntow )
Zwigkszenie no$nosci gruntu

Wzmocnienie konstrukcji budowli ziemne;

Zwigkszenie stabilnosci budowanych konstrukcji ziemnych

Zmniejszenie obcigzenia podtoza

Skrécenie czasu realizacji inwestycji przez skrocenie czasu konsolidacji gruntu
Uproszczenie technologii budowy

Znaczne obnizenie kosztow realizacji inwestyc)i

Wydtuzenie trwatosci wybudowanych konstrukcji geotechnicznych

PRAKTYCZNE PRZYKLADY ZASTOSOWANIA GEOWLOKNIN GEON :

% Drogi, nasypy, waly, drogi tymczasowe :
% Skiadowiska odpadow :

% Systemy drenarskie :

% Pokrycia dachowe :
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drogi, nasypy,
drogi tymczasowe

Przy budowie drog, nasypiw drogowych, tym-
czasowych draq dojazdowych. wetow prze-
ciwpowodziowych itp . geowtokniny tworzg
warstwe separacy|ng | wzmacniajaca, zapo-
biegajgc weiskaniu w rodzimy grunt kruszywa
2 warstw nadbudowy. Ponadio zapobiegaija

migrac) czasteczek gruntu, rozktadajg w swo-
@) ptaszczyznie obciazenia | napregzenie, po-
prawiaja odwodnienie budowli zapobiegajac

roZmyciu e przez wode.

. Korzysci:
-,.L!‘-eii'}}"i;i' 3 8 zmnigjszenie losc prac ziemnych
ﬁ-l"r'*_ \H'#q : + Zwigkszenie nosnosa gruntu

« zwiekszenie stabilnosci budowlanych
konstrukc) ziemnych
« Zmnigjszenie obciazenia podtoza,
* SKrocenie czasu realizacy inwestyc,
- wydtuzenie trwatosci konstruke)i
| czasu eksploatacy,
- pbnizenie kosztow realizacil,

el ‘.‘:__._h'
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sktadowiska
odpadow

W budowie sktadowisk odpadow geowlokni-
ny lworza bariere ochronna, zabezpieczajacy
geomembrang przed uszkodzeniami mecha

nicznymi, powstatymi na skutek przebic punk-

towych, docisku, przetarcia itp

Dzigki strukturze wewnegtrzng) umozliwag
przeptyw cieczy w swoje) ptaszczyznie, wspo
magajac systemy odwadniajace

Korzysci:

zwigkszenie skulecznosci systemow
uszczelniajgcych | odwadniajgcych
wydtuzenie czasu eksploatac)i sktadowiska
poprzez zwigkszenie powierzchni
sktadowania,

zwigkszenie trwatosci konstrukcyi,
skrocenie czasu realizacii inwestycii,
obnizenie kosztow realizacj.
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drenaz

W budowie systemow drenarskich (odwadmia-
jacych) drog, torowisk, boisk, placow, watow
itp. geowtokniny tworza skuteczny filtr. umoz-
liwiajgcy przeptyw wody 1 odciekow, zapobie-
gajac jednoczesnie zamuleniu (kolmatacj)

systemu drenarskiego

Korzysci:

* Zwigkszenie trwatosci systemu
drenarskiego

zwiekszenie skutecznosci
systemow odwadniajacych,

= skroécenie czasu realizac) inwestycjl,
+ obnizenie kosztow realizacii
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pokrycia
dachowe

Pokrycia nazimno

Przy wykonywaniu pokryc dachowych wtok-
mny tworza w potaczeniu 2 warstwami mas
dyspersyjnych elastyczng powtokg odporng
na pekanie pod wphlywem ruchow (‘pracy’)
konstrukcji dachu

“Zielone dachy"

Przy budowie "Zielonych Dachow" geowtokni
na GEON B850 FD o specjalnaj strukturze sta-
nowi system sterujgcy nalezyla gospodarka
wodna. zabezpieczajgc wraz 2 warstwa kru-
szywa niezbedng dla zycia roslin ilos¢ wody
zarazem je| nadmiar odprowadzajac do syste-
mu rynnowego. Ponadto stanowi banerg och
ronng zabezpieczajacy foliq PCV przed usz-
kodzeniami mechanicznymi.

Korzysci:

zwigkszenie skutecznosci pokrycia dachu,
rwigkszenie trwatosci pokrycia
wydluzenie czasu eksploatacjl

bez koniacznos$ci naprawy

obnizenie kosztow eksploatacj
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parametry techniczne
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SZCZEGOLNE PRZYKLADY ZASTOSOWANIA GEOSYNTETYKOW :

Lesne drogi przeciw pozarowe :

Stan le$nych drog przeciw pozarowych, pozostawionych samym sobie | dziataniu
naturalnych czynnikow atmosferycznych, bardzo czgsto nie pozwala na skuteczna akcje
gasniczg lub przejazd pojazdow w razie wyzsze] koniecznosci.

Zastosowanie przy naprawie Kompozycji ztozonej z geowlokniny 1 geokraty (system
komorkowy) pozwala zachowa¢ doskonata rowno$é odbudowanej drogi na bardzo dtugi
okres czasu bez naruszenia $rodowiska naturalnego, w szczegdlnosci nie narusza
migracji — naturalnego obiegu wody w srodowisku lesnym.

Zaprezentowane zdjecia na kolorowej wklejce pokazuja :
- droge lesng przed przebudowa — fot. 1,
- droge lesna po wbudowaniu systemu komorkowego — fot. 2.

Wybudowanie drogi przy uzyciu systemu komorkowego 1 geowtokniny jest
zadaniem zdecydowanie prostszym, szybszym w realizacji i tanszym.

Niezbednym jest uzycie geowlokniny jako separatora, uniemozliwiajacego przeniknigcie
kruszywa stanowiacego wypelnienie systemu komoérkowego do podloza. System
komorkowy jest skuteczny tylko wtedy gdy jest wypelniony kruszywem.

Przy uzyciu systemu komorkowego mozna rowniez budowaé drogi dojazdowe,
osiedlowe, mozna wzmacnia¢ skarpy, zbocza czy osuwiska ziemi. Rowniez mozna
wzmacniac i stabilizowac brzegi zbiornikéw wodnych i zabezpiecza¢ ruchome piaski.
Zawsze koniecznym jest uzycie geowlokniny petniacej funkcje separatora.

Oprocz funkcji  konstrukcyjnych, czyli ochrony przed duzymi obcigzeniami
zewnetrznymi geokrata ., TABOSS"™ moze spetnia¢ rol¢ ochronng przy zabezpieczeniu
trwatosci skarp i zboczy. Przy utozeniu geokraty nawet na bardzo stromym zboczu lub
skarpie i wypelnieniu jej materialem przepuszczalnym powoduje, ze zwigksza si¢
odporno$¢ zbocza na erozj¢ powierzchniowg 1 przy zachowaniu odpowiednie)
wilgotnosci w komorkach siatki pozwala na rozwdéj réznego rodzaju roslinnosci co daje
estetyczny wyglad koncowy wykonanych prac ziemnych.
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Rys. Przyklad skarpy zabezpieczonej antyerozyjnie przez zastosowanie
geokraty ,,TABOSS™
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